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11. Analiza 

XRF 

Główne pierwiastki: Ca, Fe, K, S, Cl, Si 

Pierwiastki poboczne: Ti, Cu, Al, Mn 

12. Obrazy 

RTI 

                 

  

A) Tryb:  Default                              B)    Tryb: Diffuse Gain 


